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Absorbance Intensity

Wavelength nm Wavelength nm

波⻑ λmax(369.8 nm)

吸光度 1.280

波⻑ λem(431.5 nm) λem(410.0 nm) λem(460.0 nm)

強度 38.2 24.2 24.1

λex=369.8nm

350〜400 nm(紫外線)に励起領域を持ち、410〜460 nm(⻘⾊光)に蛍光反射領域を持つ。

λex=369.8 nm


